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ИНТЕРМЕТАЛЛИДЫ, НИТРИДЫ 

1. Чендеит (chengdeite) - Ir3Fe (упорядоченный сплав). Куб. с. Р т З т . а = 3.792 A. Z = l 
(по аналогии с изоферроплатиной). Зерна (до 0.5 мм). Цв. стально-черный. Черта черная. 
Бл. метал. Ковкий. Тв. 5, микротв. 452 (средн.). Плотн. 19.19 (выч.). Сильно магнитный. В отр. 
св. ярко-белый с желтоватым оттенком. Изотропен. Отр. (%): 61.7 при 400 нм, 66.2 при 470, 69.1 
при 540, 69.5 при 550, 71.1 при 590, 72.5 при 650, 72.8 при 700 нм. Хим. (м. з., средн. из 13 опр.): 
Fe 7.9, Ni 0.03, Со 0.03, Си 0.83, Rh 0.19, Pd 0.00, Os 0.06, Ir 88.5, Pt 2.2, S 0.001, As 0.02, сумма 99.76. 
Рентгенограмма (интенс. л.): 2.18(80)(111), 1.89 (60)(200), 1.34(70)(220), 1.42(100)(311), 1.094(80)(222). 
В россыпных концентратах бас. р. Луаньхе, пров. Ченде (Китай) с др. минералами платиновой 
группы. Назван по месту находки. Утв. КНМ ММА. 

Yu Z u x i a n g Acta Geol. sin., 1995, v. 69, N 3, p. 215 (кит., рез. англ.). 
2. Юанцзянит (yangjiangite) - AuSn. Геке. с. P63/mmc. a = 4.316, с = 5.510 A. Z= 2. Агрегаты 

(до 2 мм) зерен < 5 мкм; гекс. призм, кристаллы в друзовых пустотах. Цв. серебристо-белый. 
Непрозрачный. Черта черная. Бл. метал. Слабоковкий. Микротв. 172—У74. Плотн. 11.7—11.9 
(изм.), 11.78 (выч.). Быстро растворяется в царской водке, слабо —в НС1 и H N 0 3 - Б отр. св. сереб­
ристо-белый со светло-желтым оттенком. На воздухе быстро становится серым до черного. 
Анизотропен, от светло-желтого до буроватого. Rg и Rp (%): 63.6 и 63.7 при 460 нм, 76.1 и 74.3 
при 540, 79.9 и 77.4 при 580, 82.5 и 79.4 при 640 нм. Хим. (м. з., средн. из 7 опр.): Аи 62.731, РЬ 0.088, 
Ag 0.091, Sn 37.062, сумма 99.972. В золотоносных россыпях реки Юанцзян (пров. Хунань, Китай) 
с самородным золотом. Назван по месту находки. Утв. КНМ ММА. 

L i c h a n g C h e n , C u i q i n g T a n g , J i a n h o n g Z h a n g , Z h e n y u n L i u . Acta Petrologica, 
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Mineralogica, 1994, v. 13, N 3, p. 232 (кит., рез. англ.); по Am. Min., 1995, v. 80, N 11/12, p. 1330 
(англ.). 

3. Ниерит (nierite) - S i 3 N 4 . Триг. с. P31c. a = 7.74, c=5.61 A. Z = 4 . Аналог синт. oc-Si3N4. 
Идиоморфные и субидиоморфные призм, пластинки (до ~2 Х0.4мкм), удлиненные по [001]. 
Прозрачный, бесцветный; при контакте с кислородом становится бурым до буровато-красного. 
Тв. 9. Плотн. 3.17 (изм.), 3.11 (выч.). Одноосный (—). No =2.03, Ne = 2.02. Хим. (энерго-диспер-
сионный STEM анализ , средн. из 8 опр.): N 43, Si 57, сумма 100. Рентгенограмма отвечает тако­
вой синт. a-Si3N4 . В метеоритах — в остатках от растворения обыкновенных и энстатитовых 
хондритов с хромитом, шпинелью, ибонитом, рутилом и алмазом. Назван в память об основа­
теле масс-спектрометрии А. О. К. Ниере (А. О. С. Nier, 1912-1994). Утв. КНМ ММА. 

L e e M. R., R u s s e l l S. S., A r d e n J. W., P i l l i n g e r С. Т. Meteoritics, 1995, v. 30, p. 387 (англ.); 
no Am. Min., 1996, v. 81, N 1/2, p. 251 (англ.). 

ТЕЛЛУРИДЫ, СУЛЬФИДЫ, СУЛЬФОСОЛИ 

4. Шуанфенит (shuangfengite) - I rTe 2 . Геке. с. PSml. a = 3.933, с =5.390 A. Z = l . Агрегаты 
(диам. до 0.5 мм), прожилки (до 0.1 мм шириной и до 1 мм длиной). Цв. черный. Черта черная . 
Тв. 3, микротв. 108 (средн.). Хрупкий. Плотн. 10.14 (выч.). Сп. совершенная по 0001. В отр. св. 
светлый ярко-желтовато-белый с голубоватым оттенком. Анизотропный с голубоватым и желто­
ватым оттенком. Re и Ro (%): 45.5 и 41.6 при 470 нм, 48.3 и 40.4 при 540, 49.0 и 41.1 при 590, 51.2 и 
45.2 при 650 нм. Хим. (м. з., средн.): 1г 40.3, Pt 1.2, Os 0.1, Rh 0.0, Си 0.2, Те 56.7, S 0.3, Bi 0.4, сумма 
99.2. Рентгенограмма (интенс. л.): 2.85(100)(101), 2.10(80)(102), 1.95(60)(120), 1.580(70)(103), 
1.160(60)(212). На хромитовом м-нии близ деревни Шуанфен (190 км на ССВ от Пекина, Китай) 
с др. минералами платиновой группы. Назван по месту находки. Утв. КНМ ММА. 

Z u x i a n g Yu. Acta miner, sin., 1994, v. 14, N 4, p. 322 (кит., рез. англ.). 
5. Гаотайит (gaotaiite) - 1г3Те8. Куб. с. РаЗ. а = 6.413 A. Z= 1. Зерна (до 0.2 мм). Непрозрач­

ный. Цв. стально-черный. Черта черная. Бл. метал. Хрупкий. Тв. 3, микротв. 117 (средн.). 
Плотн. 10.0 (выч.). В отр. св. ярко-белый с голубоватым оттенком. Изотропный до слабо анизо­
тропного с окраской от голубоватого до желтоватого. Отр. (%): 46.6 при 470 нм, 46.3 при 540, 
46.3 при 550, 46.3 при 590, 45.6 при 650, 45.2 при 700 нм. Хим. (м. з., средн. из 9 опр.): Си 0.2, 1г 35.6, 
Pt 0.1, Те 62.8, S 0.2, сумма 98.9. Рентгенограмма (интенс. л.): 2.86(70)(210), 2.60(60)(211), 
1.93(100)(311), 1.713(60)(321), 1.399(50)(421), 1.235(80)(333), 1.190(60)(520), 1.132(90)(440), 1.068(50)(600), 
1.040(80)(611), 0.978(80)(533). В россыпных концентратах и в дробленных хромитовых рудах близ 
дер. Гаотай (200 км к ССВ от Пекина, Китай) с самородными Ir, Os, Pt, Au, иридиситом, эрлих-
манитом, лауритом, хромитом, магнетитом и шуанфенитом. Назван по месту находки. Утв. 
КНМ ММА. 

Yu Z u x i a n g . Acta Miner, sin., 1995, v. 15, N 1, p. 1. (кит., рез. англ.). 
6. Маинит (mayingite) - IrBiTe. Куб. с. РаЗ. а = 6.502 A, Z = 4. Массивные агрегаты (до 0.2 мм). 

Непрозрачный. Цв. стально-черный. Черта черная . Бл. метал. Хрупкий. Тв. 4, микротв. 178 
(средн.). Плотн. 12.77 (выч.). В отр. св. ярко-белый с желтоватым оттенком. Анизотропен, от 
голубоватого до желтоватого. Отр. (%): 49.8 при 470 нм, 50.7 при 540, 50.9 при 550, 51.6 при 590, 
52.2 при 650 нм. Хим. (м. з., средн. из 7 опр.): Си 0.1, Те 24.6, 1г 34.6, Pt 1.9, Bi 38.5, сумма 99.7. 
Рентгенограмма (интенс. л.): 2.89(70)(210), 2.65(60)(211), 1.955(100)(311), 1.735(80)(321), 1.417(60)(421), 
1.250(80)(511), 1.207(70)(520), 1.186(60)(521), 1.148(70)(440), 1.054(70)(532), 0.9911(70)(533). В россыпных 
концентратах и хромитовых рудах близ Майн (230 км к ССВ от Пекина, Китай) с самородными 
Pt, Au, иридиситом, лауритом, хромитом, магнетитом, ирарситом и шуанфенитом. Назван 
по месту находки. Утв. КНМ ММА. 

Yu Z u x i a n g . Acta miner, sin., 1995, v. 15, N 1, p. 5 (кит., рез. англ.). 
7. Баксанит (baksanite) - Bi6(Te2S3) . Триг. с. P3ml. a = 4.249, с = 62.82 А. Крист. стр. уточнена. 

Сферические и каплевидные обособления (до 13 мм). Сп. базальная, весьма совершенная. 
Цв. светлый стально-серый. Черта черная. Бл. метал. Мягкий. Тв. 1.5—2, микротв. (средн.) 62. 
Плотн. 8.1 (изм.), 8.07 (выч.). В отр. св. ярко-белый. Двуотражение слабое. Анизотропия 
в желтовато-серых тонах. / ? , и / ? 2 (%): 46.3 и 50.1 при 400 нм, 48.1 и 52.2 при 460, 47.7 и 52.2 при 
520, 48.6 и 52.1 при 580, 49.2 и 51.1 при 640, 48.5 и 51.2 при 700 нм. Хим. (м. з., средн.): Bi 76.40, 
Pb 2.15, Sb 0.12, Те 14.33, S 6.64, сумма 99.64. Рентгенограмма (интенс. л.): 5.65(14)(00.11), 
4.50(46)(00.14), 3.58(22)(104), 3.53(15)(105), 3.30(20)(00.19), 3.09(100)(01.11), 2.255(38)(10.22), 
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2.126(25)(110), 1.755(12)(20.11), 1.547(12)(02.22), 1.351(12)(12.11). В гнездах и прожилках в изменен­
ных скарнах м-ния Тырныауз (р. Баксан, Сев. Кавказ, Россия) с самородным золотом, висмути­
ном, ингодитом, жозеитом-А, андрадитом, кальцитом, хлоритом и стильпномеланом. Назван 
по месту находки. Утв. КНМ ММА. 

П е к о в И. В., З а в ь я л о в Е. Н., Ф е д ю щ е н к о С В . , Щ е р б а ч е в Д. К., Б о р о д а е в Ю. С , 
Д о р о х о в а Г. И. Докл. АН (Россия), 1996, т. 347, № 6, с. 787. 

8. Ленаит (lenaite) - AgFeS2 - гр. халькопирита. Тетр. с. РА2тс. а = 5.64, с= 10.34 A. Z = 4. 
Ксеноморфные и изометричные зерна (0.003—0.2 мм) в гётите, псевдоморфозы по магнезиаль­
ному сидериту, каймы по агрегатам блеклой руды, включения в амальгаме серебра. В некото­
рых зернах полисинтетическое двойникование. Тв. 4.5, микротв. (средн.) 310. Плотн. 4.63 (выч.). 
В отр. св. кремоватый с сероватым оттенком. Отчетливая анизотропия. Ro и Re (%): 27.0 и 25.1 
при 420 нм, 31.0 и 27.0 при 480, 36.1 и 32.4 при 54U, 36.8 и 33.0 при 600, 34.0 и 31.8 при 660 нм. При 
воздействии 50 %-ной H N 0 3 появляется индиговая побежалость, при конц. HNO a — продукты 
реакции черного цвета. Хим. (м. з., средн. из 6 опр.): Ag 47.3, Fe 24.2, S 28.1, Hg 0.4, сумма 100.0. 
Рентгенограмма (интенс. л.): 3.15(10)(112), 2.445(2)(211), 2.340(2)(104), 1.910(4)(204), 1.692(2)(312). 
В рудах серебряного Хачакчанского рудопроявления (р. Лена, Вост. Якутия, Россия) с перечис­
ленными выше минералами и с халькопиритом, акантитом. Назван по месту находки. Утв. 
КНМ ВМО и ММА. 

А м у з и н с к и й В . А., Ж д а н о в Ю. Я., З а я к и н а Н . В., Л е с к о в а Н. В. ЗВМО, 1995, вып. 5, 
с. 85. 

9. Клерит (clerite) - MnSb2S4 - Mn-аналог бертьерита. Ромб. с. а = 11.47, b = 14.36, с= 3.81 А. 
Z= 4. Обособления неправильной изометрической формы (0.01—0.2 мм). Непрозрачный. Хруп­
кий. Микротв. (средн.) 252. Плотн. 4.48 (выч.). В отр. св. светло-серый с розовато-желтоватым 
оттенком. Анизотропен в желтовато-коричневых тонах. Rg и Rp (%): 35.6 и 24.8 при 420 нм, 
35.2 и 23.9 при 480, 36.0 и 23.8 при 540, 37.0 и 25.4 при 620, 35.6 и 25.8 при 700 нм. Хим. (м. з., средн. 
из 5 опр.): Мп 13.1, As 4.4, Sb 51.2, S 30.8, сумма 99.5. Рентгенограмма (интенс. л.): 4.46(40)(220), 
3.69(90)(310), 3.23(70)(121), 3.05(40)(240), 2.90(80)(221), 2.65(100)(231), 2.18(40)(520), 1.906(40)(002), 
1.813(50)(122,531). В рудах Воронцовского золоторудного м-ния (Сев. Урал, Россия) в виде врост-
ков в реальгаре или в срастании с акташитом, алабандином. Назван в память о русском естест­
воиспытателе О. Е. Клере (1845-1920). Утв. КНМ ВМО и ММА. 

M y р з и н В. В., Б у ш м а к и н А. Ф., С у с т а в о в С. Г., Щ е р б а ч е в Д. К. ЗВМО, 1996, вып. 3, 
с. 95. 

10. Крерарит (crerarite) - (Pt,Pb)Bi3(S,Se)4-x' Куб. с Fm3m. а = 5.865 A. Z = 1. Неправ, зерна 
(диам. < 50 мкм). Непрозрачный. Бл. метал. Мягче халькопирита. Сп. весьма совершенная по 
кубу. В отр. св. бело-серый на воздухе, со слабо-голубоватым оттенком в масле. Изотропен. Отр. 
приводится. Хим. (м.з . , средн. из 3 опр.): Pt 10.14, Pd 0.03, Ni <0.05, Те 0.03, Bi 65.26, Pb 13.85, 
S 10.55, Se 0.86, Fe 0.08, Cu 0.09, сумма 100.94. Рентгенограмма (интенс. л.): 3.37(50)(111), 
2.94(100)(200), 2.07(30)(220), 1.472(50)(400). В амфиболитовом валуне близ Си, Ni, ЭПГ-м-ния 
Лак-Шин (юго-зал. Квебек, Канада) с полиметал. сульфидами, хлоритом, кварцем, актиноли-
том и майчнеритом (одно зерно). Назван в память о канадском минералоге Д. Крераре (Д. Сге-
гаг, 1945-1994). Утв. КНМ ММА. 

C o o k N . J., W o o d S . A., G e b e r t W., B e r n h a r d t H.-J., M e d e n b a c h О. Ns. Jb. Miner. 
Monatsh., 1994, 567-575; no Am. Min, 1995, v. 80, N 7/8, p. 845 (англ.). 

11. Оуланкаит (oulankaite) - (Pd,Pt)5(Cu,Fe)4SnTe2S2 . Тетраг. с. а = 9.044, c= 4.937 A. Z = 2 . 
Пластинчатые включения (до 0.2 *0.1 мм) в халькопирите. Непрозрач. Микротв. (средн.) 221. 
Плотн. 10.27 (выч.). В отр. св. сильный плеохроизм и двупреломленне — от желтовато-розового 
до фиолетово-розового. Анизотропия сильная — от желтовато-белого до голубовато-серого. 
Иногда наблюдается двойникование. i?j и i?2(%) н а воздухе и в масле: 33.0 и 31.5, 24.3 и 22.0 при 
400 нм, 41.6 и 36.2, 29.1 и 23.5 при 470, 48.7 и 41.0, 35.2 и 29.5 при 546, 51.7 и 43.1, 37.1 и 30.8 при 589, 
54.0 и 44.6, 39.4 и 33.8 при 650 нм. Хим. (м. з., средн. из 3 опр.): Pd 41.60, Pt 2.85, Си 17.S3, Fe 2.51, 
Sn 9.73, Те 21.32, S 4.84, сумма 100.38. Рентгенограмма (интенс. л.): 2.472(10)(311,002), 2.260(9)(400), 
2.022(6)(420), 1.361(4)(541), 1.129(5)(800,533,651). В пегматоидных плагиопироксенитах массива 
Луккулайсваара Олангской группы интрузий (Сев. Карелия, Россия) с сульфидами (халько­
пиритом, пиритом, борнитом, пентландитом и др.), минералами платиновой группы, неназван­
ным содержащим Re сульфидом. Назван по месту находки (р. Оланга; по англ. „Oulanka river"). 
Утв. КНМ ММА. 
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B a r k o v A.Y. , M e n ' s h i k o v Y. P., B e g i z o v V. D., L e d n e v A. T. Europ. J. Miner. 1996, v. 8, 
N 2 , p. 311 (англ.). 

12. Сталдерит (stalderite) - TlCu(Zn,Fe,Hg)2As2S6 - Zn-аналог рутьерита. Тетр. с. /4"2m. a = 
= 9.855, c= 10.937 A. Z = 4. Крист. стр. решена. Псевдоизометрич. кристаллы (до 0.5 мм). Простые 
формы: {110}, {100}, {101}, {112}, {121}. Непрозрачный. Цв. черный; сине-красная побежалость. 
Черта буро-красная. Хрупкий. Тв. 3.5—4, микротв. 132—138. Плотн. 4.97 (выч.). В отр. св. серовато-
белый с редкими красными внутрен. рефлексами. Оч. слабо анизотропен. Отр. (%): 27.0 и 30.5 
при 480 нм, 27.0 и 28.0 при 546, 25.0 и 27.0 при 589, 24.4 и 25.5 при 656 нм. Хим. (м. з., средн. из 
3 опр.): Т1 25.80, Си 7.20, Ag 0.23, Pb 2.25, Zn 9.16, Fe 3.02, Hg 8.90, As 18.48, S 24.48, сумма 99.52. 
Рентгенограмма (интенс. л.): 4.086(51)(211), 3.417(34)(103), 1.940(100)(222), 2.541(20)(114), 
2.436(39)(303), 1.806(22)(521), 1.743(23)(440). В триасовых доломитах Ленгенбаха (Биннталь, Швей­
цария) с хатчинсонитом, хатчитом, реальгаром, аурипигментом. Назван в честь швейцарского 
минералога X. А. Сталдера (Н. A. Stalder, р. 1925). Утв. КНМ ММА. 

G r a e s e r S., S c h w a n d e r H., Wulf R., E d e n h a r t e r A. Schweiz. Miner. Petrogr. Mitt., 1995, 
Bd 75, 337 (англ.); по Am. Min., 1996, v. 81, N 7/8, p. 1015 (англ.). 

13. Бабкинит (babkinite) - Pb2Bi2(S,Se)3 . Триг. с. РЗ или РЪт. а = 4.191, с = 39.60 A. Z = 3 . 
Крист. стр. близка таковым Bi-халькогенидов слоистого тетрадимитового типа. Гнездовые скоп­
ления (1—2 мм) пластинч. зерен (сотые—первые десятые доли миллиметра). Цв. серебристо-
серый. Черта серая. Бл. метал. Тв. ~ 2, микротв. 82 (средн.). Плотн. 8.096 (выч.). Сп. совершен­
ная по 001. В отр. св. белый с желтоватым оттенком. Слабо плеохр. в блеклых синевато-корич­
невых тонах. # х и R2 (%): 53.1 и 51.3 при 400 нм, 49.9 и 48.7 при 460, 49.2 и 48.5 при 500, 48.4 и 47.4 
при 546, 47.9 и 46.8 при 589, 47.9 и 46.2 при 650, 47.8 и 46.7 при 700 нм. Хим. (м. з. средн. из 
23 опр.): Bi 42.02, Pb 42.58, Ag 0.13, Sb 0.08, S 5.80, Se 10.60, сумма 101.21. Рентгенограмма 
(интенс. л.): 3.42(5)(104), 3.04(10)(107), 2.096(8)(110), 1.806(6)(1.0.19), 1.725(5)(207,1.1.13), 
1.298(7)(1.1.24), 1.233(6)(2.1.14, 1.1.26). В рудах Невского м-ния (Магаданская область, Россия) 
с арсенопиритом, станнином, тетраэдритом, виттитом, лайтакаритом и Se-козалитом. Назван 
в память о русском геологе П. В. Бабкине (1929-1977). Утв. КНМ ВМО и ММА. 

Б р ы з г а л о в И. А., С п и р и д о н о в Э. М., П е т р о в а И. В., С а х а р о в а М. С. Докл. АН (Рос­
сия), 1996, т. 346, № 5, с. 656. 

14. Маковицкиит (makovickyite) - Agi.5Bi5.5S9 - гр. павонита (4р). Монокл. с. dim. a = 13.37, 
13.37 и 13.83, Ь= 4.05, 4.05 и 4.04, с= 14.71, 14.94 и 14.72 А, 0= 99.5, 100.5 и 97.5° (соответственно 
3 хим. анализам). Неправ, зерна (до 2 мм). Непрозрачный. Цв. серый. Бл. метал. Микротв. 
210—221. Плотн. 6.70 для бедного Си, 6.66 для богатого Си (выч.). В отр. св. светло-серый; замет­
ная анизотропия в серых тонах. Отр. не приводится. Хим. (м. з. трех образцов): Си 4.37, 6.47 и 
0.53, Ag 5.37, 4.17 и 5.50, Pb 3.50, 8.20 и 12.93, Bi 68.81, 63.33 и 62.70, Sb 0.09, 0.12 и - , S 17.75, 17.42 и 
17.97, Se 0.40, 0.48 и 0.17, Те 0.69, 0.50 и - , сумма 100.98, 100.69 и 99.80. Рентгенограмма 
(интенс. л.): 3.63(50)(004,203), 3.485(50)(112), 2.968(30)(204,311), 2.850(100)(205, 311), 2.272(40)(115,404), 
2.117(30)(513,601), 2.010(30)(514,602,020). В диопсид-хондродит-гранатовых скарнах м-ния Баита-
Бихорулу (бывш. Резбания, Румыния) с хаммаритом, бисмутинитом и др. Bi, Cu-сульфидами и 
на вольфрамовом м-нии Фельберталь (Австрия) с сульфосолями и сульфидами. Назван в честь 
датского минералога Э. Маковицки (Emil Makovicky). Утв. КНМ ММА. 

Zak L., F r y d a J., M u m m e W. G., P a a r W. H. Ns. Jb. Miner. Abh., 1994, Bd.168, S 147; no 
Am. Min., 1995, v. 80, N 11/12, p. 1329 (англ.). 

15. Янковицит Gankovifrte) - Tl5Sb9(As,Sb)4S22 - гр» сульфосолей. Трикл. с. P I . a = 7.393, 
b = 8.707, c= 17.584 A, a =103.8°, 0 = 91.79°, v= 109.50°. Z = l . Гипидиоморфные или табл. зерна 
(до 1 мм). Непрозрачный. Цв. черный. Черта буро-фиолетовая. Бл. метал. Хрупкий. Тв. 2. 
Плотн. 5.08 (выч.). Сп. совершенная по 100. Изл. полураков. В отр. св. белый. Двуотражение 
до серовато-голубовато-белого. Внутр. рефлексы красные. Сильно анизотропен, от серо-синего 
до зелено-синего. Я : и R2 (%): 34.0 и 36.7 при 470 нм, 32.0 и 34.9 при 546, 30.5 и 33.0 при 589, 28.1 и 
29.7 при 650 нм. Хим. (м. з.): Т1 31.51, Sb 37.69, As 7.95, S 22.30, сумма 99.45. Рентгенограмма не 
приводится. На м-нии Крвен-Дол (рудный р-н Аллхар, Македония) с реальгаром, аурипигмен­
том, пиритом, стибнитом и др. Tl-минералами. Назван в честь македонского минералога Янко-
вица С. (Jankovid S.). Утв. КНМ ММА. 

Cve tkov ic" L., B o r o n i k h i n V. A., P a v i d v i d M. К., K r a j n o v i d D . , G r z e t i d I., L i b o -
w i t z k y E . , G i e s t e r G . , T i l l m a n n s E . Miner. Petrology, 1995, v. 53, 125-131 (англ.); по Am. Min, 
1996, v. 81, N 1/2, p. 250 (англ.). 
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16. Вианит (viaeneite) - (Fe,Pb)4SeO. Монокл. с. а =9.717, Ь = 7.280, с =6.559 А, 0=95° . Z = 2 . 
Мельчайшие таблит. кристаллы (до 30 мкм, редко 80 мкм), овальные агрегаты (до 0.5 мм, редко 
4 мм). Сп. по {110}, двойникование по {101 }(электр. микр.). Цв. желтый, подобно пириту и мар­
казиту. Черта черная. Непрозрачный. Бл. метал. Тв. 3, микротв. 252. Плотн. 3.8 (изм.), 3.65 
(выч.). В отр. св. желтый с медным оттенком. Более темный по сравнению с пиритом и марка­
зитом. Сильно анизотропен с резким двуотражением от оранжевого и желто-оранжевого до 
серовато-коричневого и зеленовато-серого. # м и н

и -^макс* 18.1 и 29.1 при 400 нм, 18.4 и 30.6 при 
450, 21.5 и 34.5 при 500, 23.8 и 36.8 при 550, 24.7 и 37.4 при 600, 25.1 и 37.3 при 650, 25.1 и 36.7 при 
700 нм. На открытом воздухе в течение нескольких недель блекнет. Хим. (м. з., средн. из 
3 опр.): S 49.74, Fe 42.37, Ni 0.20, Zn 0.05, As 0.17, Pb 4.02, О 3.69, сумма 100.24. Рентгенограмма 
(интенс. л.): 2.709(10)(22f), 2.419(8)(400), 2.323(7)(122), 1.925(6)(203), 1.758(8)(511,041), 0.9605(6)(922), 
0.9576(7)(535). Во вмещающих карбонатных породах м-ния Малье (Бельгия) с пиритом, маркази­
том, мельниковитом, сфалеритом, галенитом, цинковым сидеритом, гётитом, смитсонитом, 
грейгитом и др. Zn-Pb-соединениями с двойной валентностью S. Назван в честь бельгийского 
геолога У. Виана (W. Viane). Утв. КНМ ММА. 

К и с h а Н., О s u с h W., Е1 s e n J. Eur. J. Min., 1996, v. 8, N 1, p, 93 (англ.). 

ГАЛОГЕНИДЫ 

17. Клиноатакаыит (clinoatacamite) - Cu2(OH)3Cl - гр. атакамита. Монокл. с. Р21/п. а = 
= 6.157, Ь= 6.814, с =9.104 А, 3=99.65°. Z = 4 . Крист. стр. решена. Сдвойникованные псевдором-
бич. зерна (до 1 мм), сложные сростки. Цв. зеленый до темно-зеленовато-черного. Бл. алмаз. 
Хрупкий. Тв. 3. Плотн. 3.77 (выч.). Сп. по 012. Двойники с пл. двойникования 100. Двуосный (—). 
2V=75°, с сильной дисперсией г « v . Np=b; aNm = 10° в тупом углу 0. Хим. (м.з . , средн.): 
СиО 74.7, С1 16.5, Н 2 0 13.5 (выч.), - 0 = С 1 2 3.7, сумма 101.0. Рентгенограмма (интенс. л.): 
5.47(100)(Г01,011), 2.887(40)(l21,103), 2.767(70)(211), 2.742(70)(013,202), 2.266(60)(220), 2.243(50)(004), 
1.704(50)(224,040). Легко синтезируется. В образцах с паратакамитом из нескольких мест и, 
в частности, в голотипном образце паратакамита из Чили. Назван за сингонию и структурную 
связь с атакамитом. Утв. КНМ ММА. 

J a m b or J. L., D u t r i z a c J. E., R o b e r t s A. C , G r i c e J. D., Szy marts ki J. T. Can. Min., 1996, 
v. 34, N 1, p. 61; G r i c e J. D., S z y m a r t s k i J. Т., J a m b o r J. L. Там же, р. 73 (англ.). 

18. Артроит (artroeite) - PbAlF3(OH)2 . Трикл. с. Pi. a = 6.270, b = 6.821, c = 5.057 A- a= 90.68°, 
B= 107.69°, v= 104.46°. Z= 2. Крист. стр. решена. Клиноподобные кристаллы (до 1 Х0.7 Х0.04 мм), 
вытянутые по оси Ь и уплощенные по {ЮГ}. Простые формы: {100}, {010}, {001}, {10Г}, {011}, {11 Г}, 
{121}. Двойникование вращением по [010]. Бесцветный. Черта белая. Бл. стекл. Сп. весьма 
совершенная по 100 и совершенная по 010. Хрупкий. Изл. раков. Тв. 2.5. Плотн. 5.36 (изм.), 
5.43 (выч.). Двуосный (—). cNp = 10° в остром углу f}, aNm = 42° в остром углу -у, bNg = 50° в тупом 
углу у. Ng = 1.691, Nm- 1.682, Np = 1.629. 2V= 41 (изм.), 42° (выч.); дисперсия сильная, г >v. Хим.: 
РЬО 67.5, А1аОз 15.6, F 16.1, Н 2 0 6.0 (по ТГА), - 0 = F 2 6 . 8 , сумма 98.4. Рентгенограмма (интенс. л.): 
4.42(100)(101), 4.05(35)(0П), 3.267(35)(020Д20), 3.221(40)(101), 2.595(70)(021,121), 2.190(60)(030,012, 
212,201), 2.030(50)(212,022,131,230), 2.015(40)(Г22,112). В зоне окисления Cu-Pb-Ag-м-ния Гранд-Риф 
(Аризона, США), в кварцевом прожилке с англезитом, флюоритом, галенитом и новым минера­
лом кальциоаравайпаитом. Назван в память об американском коллекционере минералов 
Артуре Ро (Arthur Roe, 1912-1993). Утв. КНМ ММА. 

K a m p f А. К., F o o r d E. E. Am. Min., 1995, v. 80, N 1/2, p . 179 (англ.). 
19. Кальциоаравайпаит (calcioaravaipaite) - PbCa2Al(F,OH)9 . Монокл. с. А2, A2/m или Am. 

а = 23.906, b = 7.516, с = 7.699 А, Р = 92.25°. Z= 8. Табл. кристаллы (до 0.05 ХО.З Х0.7 мм), удлинен­
ные по [011] и уплощенные по {100}; простые формы {100}, {011}, {011}. Двойники по {100}. Бес­
цветный, прозрачный. Бл. стекл. Черта белая. Хрупкий. Тв. 2.5. Плотн. 4.85 (изм.), 4.71 (выч.). 
Сп. совершенная по 100. Медленно растворяется в Н 2 0 и 1 : 1 НС1. Двуосный (—). Nm = Ь, cNg = 
= 73° в тупом углу р\ Ng = 1.531, Nm = 1.528, Np= 1.510. 2V= 36 (изм.), 44° (выч.); дисперсия силь­
ная, г > v. Хим. (м.з . , средн.): РЬО 46.4, СаО 23.5, А12О э 10.8, F 30.9, Н 2 0 1.4, - 0 = F 2 13.0, сумма 
100.0. Рентгенограмма (интенс. л.): 11.9(100)(200), 3.71(70)(111,111), 3.51(85)(150 и др.), 3.406(50)(131 
и др.), 2.981(60)(080), 2.943(60)(l51), 2.692(50)(200,002), 2.028(60)(280,082), 1.971(60)(280,082), 
1.879(50)(202). На РЬ, Си, Ag-м-нии Гранд-Риф в округе Грахам (Аризона, США) в одном образце 
с англезитом и артроитом в пустотах, выстланных кварцем и флюоритом. Назван по составу и 
сходству с аравайпаитом. Утв. КНМ ММА. 

K a m p f A. R., F o o r d E. E. Miner. Rec , 1996, v. 27, N 4, p. 293 (англ.). 59 


